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Contracción transversal específica, mm/cm2





Espesor de la chapa de acero





Notas:


Procedimiento y condiciones de soldadura iguales a las de la Fig.4.41.


La contracción específica transversal, está dada en mm/cm2 de área de la sección transversal del chaflán.





Fig.4.42 – Acortamiento transversal específico en juntas soldadas a tope.














