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Notas:


La figura representa una chapa que originalmente fue plana, con refuerzos soldados en ángulo, después de enfriada. Este tipo de distorsión llamado corrugación o encogimiento (en Japón se lo llama “Hungry Horse”) se encuentra frecuentemente en los buques soldados.


Esta distorsión es el resultado de la acumulación de distorsiones angulares del tipo ilustrado en la Fig.4.46.


En esta sección, se dan métodos para minimizar distorsiones de este tipo.











Fig.4.48 – Chapa con distorsión tipo corrugación o encogimiento.








