Analisis granulométrico, propiedades indice y clasificacion de suelos

denominacién de los tamices utilizados (U.S. standard)
3/8" #4 #10 #40 #50 #100 # 200

% pasante
(&)
o

tamafno de particulas (micras) 10

GRAVA Gruesa Media Fina LIMO O ARCILLA

segun USACE EM 1110-1-1804 (2001)

Punto de Exploracion N2 : P1 Muestra N2 : M4 Profundidad (m) : 4.0

Limo de baja compresibilidad -

What (%) 1 37,2 LP = 29 LL = 41 Clasificacion SUCS : ML

PROYECTO : Citadino Ubicacién: Agraciada 2285 Fecha: Mar -2011




